= = CLNarodim >e1ect A>
-

b

&-- > . Ethafoam 220-E AS
. Diferencias entre una espuma antiestatica y la normal.
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Si no hay componentes anties- Una esf Antiestatica prod
taticos en la espuma, no hay la disipacion de las ga
disipacioén.

Los materiales antiestaticos protegen a los productos susceptibles de ser dafiados
por cargas estaticas, no permitiendo la acumulacion de éstas.
Las cargas son disipadas de una forma controlada, reduciéndose el fenémeno de

la sobrecarga electrostatica. ‘
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reducido, siempre menor a 2 segundos.
Estas espumas antiestaticas tienen una vida bastante larga respecto a
otras, 4 afios es capaz de mantener sus propiedades.
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T | Esta grafica muestra como se produce una caida de voltaje en un tiempo muy
!
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